¢/ ADLER |

In unseren Adern flief3t Farbe.

PRIPRAVA & PECE & UDRZBA

Oprava promacklin v masivnim
dreve

ADLER vam ukaze, jak mtiZete opravit promackliny na
lakovaném povrchu z masivniho dfeva. B9 13.06.2012

Na dievénou podlahu nebo stil spadne tézky predmét je to - objevi se promacklina.

Takové poSkozeni 1ze snadno opravit pomoci opravnych a servisnich produkti ADLER. Pouzité produkty
ADLER vam ukéze, jak na to:

e

Service-Koffer Holzoberflachen

Grilith Hartwachsstangen

-—

Grilith Flexpen

:

Grilith Klarlack-Spray


https://www.lakyadler.cz/produkty/udrzba-oprava/oprava-renovace-dreva/service-koffer-holzoberflaechen~p1313
https://www.lakyadler.cz/produkty/udrzba-oprava/oprava-renovace-dreva/grilith-hartwachsstangen~p1121
https://www.lakyadler.cz/produkty/udrzba-oprava/oprava-renovace-dreva/grilith-flexpen~p1240
https://www.lakyadler.cz/produkty/udrzba-oprava/oprava-renovace-dreva/grilith-klarlack-spray~p808

—e—

Hartwachs-Schmelzer 400/BT

{

Hartwachshobel

> ol

Lackziehklinge

Schleifvlies


https://www.lakyadler.cz/produkty/udrzba-oprava/oprava-renovace-dreva/hartwachs-schmelzer-400-bt~p1378
https://www.lakyadler.cz/produkty/udrzba-oprava/oprava-renovace-dreva/hartwachshobel~p1327
https://www.lakyadler.cz/produkty/profesionalni-prislusenstvi/lakovaci-potreby/lackziehklinge~p1274
https://www.lakyadler.cz/produkty/profesionalni-prislusenstvi/brusiva/schleifvlies~p1330

Pracovni kroky

Krok 1: Vyplite prohluben

Vypliite dilek tvrdym voskem Grilith "bezbarvy": rozpust'te
kousek voskové tycinky tavickou tvrdého vosku a nechte

pozadované mnozZstvi nakapat na poSkozené misto.

Krok 2: Odstraiite prebytecny vosk

Nechte tvrdy vosk vychladnout a pfebytek opatrné odstrarite
cidlinou na tvrdy vosk nebo dlatem. Postupujte opatrné, dokud

neziskate hladky povrch.



Krok 3: Prebruste

Pro sniZeni lesku prejedte tvrdy vosk hoblikem ve sméru vlaken

a poté jej prebruste brusnym rounem.

Krok 4: Uzavrete povrch

Nastrikejte na povrch tenkou vrstvu laku ve spreji na nabytek
Grilith, abyste uzavteli poskozené misto.



Krok 5: Prebruste brusnym rounem

Pokud je oSetfované misto proti okoli stale prilis lesklé, muzete
jej po 10 minutach schnuti znovu pfejet brusnym rounem a
upravit tak stupen lesku.



Galerie







