Jak zabranit prosaknutl // ADLER

In unseren Adern flief3t Farbe.

zabarveni povrchu a tvorbe

vzduchovych bublin pri
dyhovani

Pokud pfi dyhovani prosakne lepidlo az na povrch dyhy,
nemuZe mofidlo pfi nasledném moreni proniknout do E 04.11.2010
hloubky a dojde k vytvofeni nepéknym skvrn.

Prosakovani lepidla na povrch

Pokud pri dyhovani prosékne lepidlo az na povrch dyhy, ucpou se péry dieva a motidlo
nemtze proniknout do hloubky, pfipadné nemdzZze proniknout do dfeva viibec a vysledkem
po mofteni jsou nepékné skvrny. Tento problém je nejvyraznéjsi zejména p¥i moreni
stfednimi a tmavymi odstiny mofidel, protoZe prosaknuté lepidlo zptsobuje vznik svétlych

mist.

U lakovani transparentnimi laky pak muiZe byt vysledny povrch nerovnomérny, s to
zejména pri lakovani polyuretanovymi laky se silnym zvyraznénim kresby dreva.

Jak tomu zabranit:

 Vyvarujte se priliS silného nanosu lepidla - nanasejte
mensi mnozstvi 90 - 120 g/m?.

* Nepouzivejte lepidla o pfiliS nizké viskozité (plnidlo s
organickou moukou, napft. zitnou, kukuficnou nebo
bobovou).

* Nepouzivejte porézni nebo vihké dyhy.

Zabarveni povrchu dyhy

K tzv. pravym zménam barvy povrchu dochazi vlivem chemickych procest ve dievé vidy
za zcela konkrétnich podminek. Pravé zmény barvy povrchu Casto vznikaji v disledku:

« chemickych reakci (napf. kyselina tfislova atd.),



latek vpravenych do dieva (napf. tvrdidel),

teplot (prilis vysoka teplota pfi lisovani, nedostateCné
vychladnuti),

vlhkosti,

svétla (UV zéfeni atd.).

Tzv. nepravé zabarveni je povrchové znecisténi cizimi latkami, které nevyvolavaji Zadné

chemické reakce. Obvykle vznika:

* necistotami,

» prachem z brousSeni (napf. pfi brouseni svétlych a
tmavych dyh stejnym brusnym papirem),

* olejem a tuky atd.

Tvorba vzduchovych bublin pod
dyhou
Vzduchové bubliny pfi dyhovéni asto vznikaji v disledku:

* prilis malého mnozstvi lepidla,

« pFitomnosti necistot nebo tukd na nosném materialu,

prohlubni v nosné desce,
vad dyhy.

Odstranéni vzduchové bubliny v dyze:

 nariznéte vzduchovou bublinu,
» jemné nadzvednéte dyhu,
« vtlaCte lepidlo a misto zatizte.

Prevence proti vznikani vzduchovych bublin pfi dyhovani:

* kalibrace nosného mateiralu,
* rovnomeérné nanaseni lepidla.
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