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Bezbarvy vysoky lesk

Zrcadlo, zrcadlo, povéz - kdo ma v zemi zdejSi lesk ze

v3ech nejlesklejsi? B9 03.09.2014

TreSen, Svestka, vlaSsky ofech: zejména uslechtilé dieviny vyniknou ve vysokém lesku.
Trend vysokého lesku pokracuje - a je to skute¢na vyzva pro lakyrniky: pouze €ista, Pouzité produkty
trpéliva a precizni prace garantuje perfektni vysledek. ADLER vam poradi krok za
krokem, na co je tfeba dat si pfi lakovani pozor, aby bylo dosaZeno opravdu bezchybného
vysokého lesku.

Spravny podklad
Kazdé dfevo je mozné nalakovat do vysokého lesku. Ozvlast’ pékného vysledku dosahnete
na uslechtilych, zZilkovanych a tmavych drevinach. Technik matefské firmy ADLER Klaus Aduro Fiillgrund HT

Moser se v ukazce rozhodl pro tfeSiovou dyhu.


https://www.lakyadler.cz/produkty/povrchova-uprava-nabytku/rozpoustedlove-laky-2k/aduro-fullgrund-ht~p825

Pracovni kroky

Krok 1: Moreni

Pomoci nastfiku motidla ADLER Aqua-Classic v
odstinu Bernstein dodal Klaus Moser tfesni dotek opravdové
uslechtilosti.

Krok 2: Plnéni

Predpokladem bezchybného vysokého lesku je dobfe vyplnéna
plocha. Podle druhu a pérovitosti dané dreviny je tfeba vice ¢i
méné vrstev plnice ADLER PUR-Fiillgrund. Obvykle nanasime
tfi aZ pét vrstev, prvni trochu Fidsi, aby se zabrénilo tvorbé
bublin, a dalsi jiz hustsi. Po kaZzdém naneseni je nezbytné
mezischnuti po dobu nejméné 5 hodin. Pfi vice vrstvach se doba

schnuti mezi jednotlivymi aplikacemi prodluzuje.


http://2519-pur-fullgrund-farblos~p7621

Krok 3: Mezibrus

Kazda plnici vrstva se musi pfed dal$§im nanosem prebrousit. V
praxi se nejcastéji pouziva excentricka bruska (pozor na
probrouseni!), zrnitost pouZitého brusného kotouce se neustéle
sniZuje: od zrnitosti 320 u prvni vrstvy po zrnitost 500 u tfeti
vrstvy. ,,Nesmi tam ziistat Zddnd leskld mista, ta by byla pozdéji
videt", poznamenava Klaus Moser. Doporucujeme provést
posledni brouseni ru¢né podél vlaken. Od excentrické brusky by
totiz mohly ztstat viditelné kruhové ryhy.

Krok 4: Cisténi

Pred dal$im zpracovanim a nanaSenim lesklého laku plochu
dikladné ocistéte od prachu pomoci vzduchového proudu nebo
vhodného hadfiku!



Krok 5: Lakovani vysokého lesku

Klaus Moser zde nanesl dvé vrstvy laku PUR-Glanzlack. Prvni
vrstvu nechte zaschnout asi tfi hodiny, poté naneste druhou
vrstvu. Bez mezibrusu! NeZ budete povrch lestit, nechte plochu
vyschnout nejméné tfi dny.

Krok 6: Brouseni za mokra

Pokud se vam povedlo zamezit pfistupu prachu pfi schnuti PUR
Glanzlacku, je vysledek jiz nyni velmi dobry. Pokud ale chcete
dosahnout perfektniho vysokého lesku, neprestavejte a
pokracujte lesténim. Nejdfive proved'te brus za mokra: rozpraste
vodu na plochu a postupné vybruste zrnitosti 1000, 1500 a 2000.



http:/pur-glanzlack~p820

Krok 7: Lesténi

Nejprve na plochu naneste hrubou lestici pastu a
lestéte berancim rounem; to samé opakujte s jemnou lestici
pastou a pénou.

Zbytky lestici pasty odstrarite hadrem z mikrovlédkna a nakonec,
nejlépe rucné, vylestéte leStidlem do vysokého
lesku. Doporucené lestici pripravky najdete v nasi pracovni

smérnici.




Vysledek

Technik firmy ADLER Klaus Moser ve zkratce: vyuceny stolar u
firmy pracuje jiz 12 let v oddéleni aplikacnich technik na
nabytek. Zde nam ukazal, jak je mozné dosdhnout

brilantniho lesklého laku.

PouZité produkty
TreStiova dyha

ADLER Aqua-Classic
ADLER PUR-Fiillgrund

ADLER PUR-Glanzlack



http:/aqua-classic~p142477
http:/pur-fullgrund-farblos~p7621
http:/pur-glanzlack~p820
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