¢/ ADLER |

In unseren Adern flief3t Farbe.

T
y

LAKOVANI

Barevny vysoky lesk

Krok za krokem k lesklému vysledku...

B 24.01.2014
Vysoce lesklé plochy jsou pro lakyrniky doslova "pasovanim rytife". Na trhu ndbytku a
kuchyni predstavuji klasiku s nepferusenou oblibenosti. Ale jak mnohé hodnotné, lesklé
véci, neni ani tyto jednoduché mit. Kdo chce lakovat s vysokym leskem, musi pracovat Pouzité pI'Odllkty

precizni, velmi ¢isté a velmi trpélivé. A bude odménén - lesklym vysledkem a zaficima
oc¢ima svého zakaznika!

ADLER ukaze krok za krokem, jak na to.

Ten spravny podklad
Na barevny vysoky lesk se nejvice jako podklad hodi foliované MDF-desky. Pigmopur G50

Pozor: oteviené hrany peclivé zaizolovat!


https://www.lakyadler.cz/produkty/povrchova-uprava-nabytku/rozpoustedlove-barvy-2k/pigmopur-g50~p803

Pracovni kroky

Krok 1: Plnéni

Podminkou pro bezchybny vysoky lesk jsou dobfe vyplnény a
izolované plochy. Naneste proto tfi vrstvy PUR-Isofill na hrany a
jednu vrstvu na foliované plochy: prvni nanos na hrany nechte
min. 2 hodiny schnout a pfed druhym nédnosem piebruste
zrnitosti 320.

Pak ptebruste zdkladni f6lii na ploSe zrnitosti 280 a proved'te
jesté jeden nanos kol-dokola s PUR-Isofill. Tak mate plochu
jednou a neféliované hrany tfikrat vyplnény.

Krok 2: Brouseni

Nanos plnice nechte schnout pres noc, a potom prebruste
excentrickou bruskou stupniovité zrnitostmi 280, ptes 360, aZ po
500.

Pozor: nezapomenout hrany!


http://pur-isofill~p806

Krok 3: Cisténi

Drive, nez nanesete lak, brusny prach musite z ploch velmi
dtikladné odstranit !! To je mozné pomoci proudu vzduchu a se
specialni hadrem zachycujici prach.

Krok 4: Barevny lak

Nyni se o slovo hlési barva! Produktem ADLER Pigmopur v
stupni lesku G50 date své budouci vysokolesklé ploSe
pozadovany odstin. Klaus Moser se rozhod! pro silnou ¢ervenou
(RAL 3020). Staci jeden nanos.



http:/pigmopur-g50~p803

Krok 5: Lakovani do lesku

Min. 2 hodiny po nanosu laku, ale do 16 hodin musi nasledovat
lakovéni do vysokého lesku. Klaus Moser nanesl 2 vrstvy PUR-
Glanzlack, s schnuti asi 3 hodiny, ale bez mezivybrusu a v
Zadném pripadé ne pfes noc! NeZ zacnete s leSténim, musite
dodrZet dobu schnuti min. 3 dny.

Krok 6: Mokré brouseni

Po uschnuti laku je vysledek opravdu pekny- pfedevsim tehdy,
pokud jste pracovali v bezpraSném prostiedi. No kdo chce
perfektni vysoky lesk, jesté neskoncil a pokracuje leSténim.
Nejprve brouseni za mokra: nastfikejte na plochu vodu s mycim
prostfedkem a postupné bruste odstupfiovanou zrnitosti 1000,
1500 a 2000.


http:/pur-glanzlack~p820
http:/pur-glanzlack~p820

Krok 7: Lesténi

Nyni nasleduje leSténi: nejprve na plochu rozettete hruby

prostfedek na leSténi a leStéte pomoci kotouce z ovciho rouna ...

... pak postup zopakujte s jemnym prostiedkem na lesténi a
poduskou ze houby.



Zbytky Smouh z lestici latky odstraiite hadfikem z mikrovldkna a
na zaveér dolestéte, nejlépe rucné, s politurou na vysoky lesk.
Doporucené produkty pro lesténi najdete ve smérnici ADLER.

Perfektni vysledek

ADLER-technik Klaus Moser v zrcadle své prace. Vyuceny
truhla¥ pracuje ve firmé ADLER jiZ 12 let jako aplikacni technik
pro nabytek a ukéazal vam, jak k takovému perfektnimu vysledku

dospét.

PouZité produkty:

MDF-foliovana deska
ADLER PUR-Isofill bily
> ADLER Pigmopur G50, odstin RAL 3020
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ADLER PUR-Glanzlack


http:/pur-isofill~p806
http:/pigmopur-g50~p803
http:/pur-glanzlack~p820
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